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низком уровне у  животных с  мутацией в  гене DYSF, 
что может быть обусловлено снижением регенератор-
ного потенциала скелетных мышц в  течение миоди-
строфии. Доля соединительной ткани была достоверно 
выше в  экспериментальной группе на  всех изучаемых 
сроках, однако не превышала 0(0,1;0,8)%. Показатели 
сосудистой плотности и  индекса пролиферации эндо-
телиоцитов оставались ниже у мышей линии Bla/J, что 
подстверждает описанное в  литературе участие дис-
ферлина в ангиогенезе.
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Важными свойствами материалов используемых 
для изготовления протезов сосудов являются био- и ге-
мосовместимость, стабильность структуры в  процессе 
эксплуатации. В  представленной работе исследованы 
свойства комбинированных материалов, изготовленных 
методом электроспиннинга из  растворов полиуретанов 
(ПУ) Tecoflex EG-80A (Тес) и  Pellethane 2363-80A (Pel) 
с белками в условиях in vitro и in vivo.

Для улучшения адгезии эндотелиоцитов и их пред-
шественников в  матриксы вводили желатин, для 
улучшения гемосовместимости  — бивалирудин. 
По  данным сканирующей электронной микроско-
пии все материалы имели волокнистую структуру 
(диаметр волокон 1,12±0,44÷1,39±0,6  мкм, размер 
пор 3,6±1,3÷5,8±2,7  мкм). Было показано, что со-
отношение ПУ  и  белка в  растворе для электроспин-
нинга влияет на  механические свойства матриксов. 
Наилучшими механическими свойствами обладали 
материалы, изготовленные из 5% Tec с добавлением 
15% желатина и 3,5% Pel с добавлением 5–10% же-
латина (вес/объем, вес/вес).

Биосовместимость материалов на  основе ПУ  была 
исследована в экспериментах in vitro с использованием 
эндотелиальных клеток человека и Alаmar Blue реагента. 
Показано, что клетки эффективнее адгезируют и  про-
лиферируют на  матриксах на  основе Tec по  сравнению 
с матриксами на основе Pel. Обнаружено, что введение 
желатина в состав матриксов приводит не только к улуч-
шению связывания эндотелиальных клеток, но и к повы-
шенному связыванию клеток крови с поверхностью ма-
триксов. Добавление бивалирудина в состав матриксов, 
не  оказывает влияния на  связывание эндотелиоцитов, 
но и препятствует адгезии клеток крови.

Протезы сосудов на  основе ПУ  и  контрольные про-
тезы из  е-PTFE были имплантированы в  брюшную 
аорту крыс на  срок до  6  месяцев. Данные обзорной 
микроскопии и  УЗИ-исследования свидетельствуют 

об увеличение толщины неоинтимы в протезах из е-PTFE 
через 3 и 6 месяцев функционирования по сравнению 
с  протезами на  основе ПУ. Данные гистологического 
и иммуногистохимического исследования демонстриру-
ют, что протезы сосудов из  e-PTFE более подвержены 
кальцификации и  обрастанию парапротезной тканью, 
а внутренняя поверхность протезов на основе ПУ более 
плотно заселена эндотелиоцитами (экспрессия Factor 
VIII). Таким образом, протезы на основе ПУ с добавлени-
ем биополимеров могут быть рекомендованы для даль-
нейших клинических исследований.
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Дифференцировка клеток in  vitro в  остеогенном на-
правлении зависит не  только от  условий пребывания 
в  культуре, но  и  исходного состояния организма  — до-
нора клеток. В  данной работе сравнивали способность 
к дифференцировке в остеогенном направлении мульти-
потентных клеток жировой ткани от животных, длительно 
получавших стероидный гормон, и от обычных доноров.

Кроликов делили на  две группы: контрольные 
и  опытные (внутримышечные инъекции дексаметазо-
на по  0,2  мл/кг, 21  день). Извлеченные с  соблюде-
нием биоэтики экспланты жировой ткани в  течение 
двух недель культивировали в среде DMEM с высоким 
содержанием глюкозы и  добавлением BS, после чего 
фрагменты ткани извлекали. Далее часть культур была 
индуцирована в остеогенном направлении (индуцирую-
щая смесь: β-глицерофосфат + аскорбиновая кислота 
+ дексаметазон). Состояние культур оценивали путем 
микроскопирования нативных препаратов, потерю ли-
пидных включений фиксировали окраской Oil Red O, 
выявление очагов минерализации проводили с  помо-
щью ализаринового красного.

Во всех случаях популяция мигрирующих из эксплан-
тов клеток состояла преимущественно их  выраженных 
адипоцитов  — крупных сферических клеток, заполнен-
ных жировыми каплями. По  мере культивирования они 
активно теряли жировые включения, приобретая фи-
бробластоподобную форму. В  популяции клеток от  кон-
трольных животных морфологического разнообразия 
до индукции нами отмечено не было. В популяции клеток 
от опытных животных при длительном культивировании 
отмечены области высокой плотности, склонные к депо-
нированию кальция, что подтверждалось окраской али-
зариновым красным. Большой интерес представляли 
многочисленные крупные, широкораспластанные клет-
ки с  несколькими ядрами и  секреторными вакуолями, 
предположительно остеокласты, которые формировали 


